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AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-aprés indifféremment par Avis
Techniques, sont destinés a mettre a disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur
I'aptitude a I'emploi des produits ou procédés dont la constitution ou I'emploi ne reléve pas des savoir-faire et
pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit étre pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou a
la réglementation ou a un référentiel d’'une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment
de celle des piéces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, quine change enrienla répartition des responsabilités
des acteursdela construction. Indépendamment de I'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage,
les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs réles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s’adressanta desacteurs réputés connaitre lesreglesdel'art, il n’a pas vocation a contenir d'autres
informations que celles relevant du caractére non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé
conformes a des régles de I'art reconnues de mise en ceuvre ou de dimensionnement, un renvoi a ces regles suffi.
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Versions du document

DTA n° 3.1/16-892_V2

Version Description Rapporteur Président
Cette version, examinée le 4 juilet 2024, constitue la
révision de I'Avis Technique n°®3.1/16-892_V1.
V2 PRAT Etienne BERNARDIN-EZRAN
Roseline

Seuls les planchers de type 1 au sens de I'Avis Technique
n°3.1/16-892_V1 sont conservés.

Descripteur :
Plancher a bacs métalliques collaborant, réalisé avec du béton de granulats courants coulé sur des téles nervurées
galvanisées, d’épaisseur totale d’au moins 5 cm.
L'épaisseur nominale de la t6le galvanisée est de 0.50 mm, la hauteur des nervures des bacs étant de 16mm.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

Le domaine d'emploi accepté est celui des planchers soumis a des charges a caractére principalement statique situés en toutes
zones géographiques de la France métropolitaine.

1.1.2. Ouvrages visés

Les ouvrages visés sont limités a la réalisation de planchers pour les batiments de catégories d'usage A (habitation, résidentiel)
et B (bureaux) au sens des regles NF EN 1991-1-1.

Seuls les planchers présentant une épaisseur totale bac+béton d'au moins 50 mm (ce qui correspond a une épaisseur minimale
de béton hc au-dessus du sommet des nervures des toles égale a 34 mm) sont visés dans le cadre du présent Avis.

Il peut y avoir ou non interposition ou non d'un panneau de treillis soudé dans I'épaisseur du béton. La réalisation de planchers
pour les batiments de catégorie d'usage A peut étre admise sans interposition d'un panneau de treillis soudé dans I'épaisseur
de béton. En revanche, pour la réalisation de planchers pour les batiments de catégorie d'usage B, I'interposition d'un panneau
de treillis soudé dans I'épaisseur du béton est indispensable et cette demiére doit donc étre augmentée a 50 mm de béton au-
dessus des nervures afinde s'assurer d'un enrobage correct des armatures.

Les planchers ainsi réalisés peuvent étre posés sur support bois ou charpente métallique. Les fixations des bacs sur les appuis
peuvent éventuellement étre retirées en phase définitive.

La portée maximale des planchers en phase provisoire et en phase définitive est de 60 cm.
Sont exclus du présent Avis :
e les ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques au sens de I'arrété de 22 octobre 2010 modifié ;

e les utilisations en planchers soumis a des sollicitations dynamiques importantes (comme ce peut étre le cas en
locaux industriels) ou a des charges répétitives entretenues pouvant donner lieu a des phénomeénes de fatigue
(machines tournantes, passage intensifs et répétés de camions, ...) ;

e les planchers sur vide sanitaire ;

e les planchers soumis a des charges roulantes ;

e les planchersen extérieur;

e les planchers comportant des revétements adhérents ou une couche d'usure ;

e les planchersayant une fonction diaphragme pour la reprise des sollicitations horizontales (vent, etc.).
La fissuration au-dessus des appuis est probable et doit étre admise dans les pieces de marché du projet.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

1.2.1.1. Stabilité

La stabilité est normalement assurée dans le domaine d'emploi accepté sous réserve du respect des indication du Dossier
Technique.

1.2.1.2. Résistanceau feu

La géométrie des bacs sort du domaine d'application de la NF EN 1994-1-2, Annexe D2. Par conséquent, la résistance au feu
du procédé doit faire I'objet d'un PV de classement réalisé par un laboratoire agréé.

Pour les planchers bénéficiant d'une protection thermique par plafond suspendu ou par projection de matériau isolant, le degré
de résistance au feu doit étre déterminé a partir des PV d'essais de caractérisation de la protection (procés-verbal en cours de
validité réalisé par un laboratoire agréé sur support identique). Sauf indications contraires du P.V, la mise en ceuvre de ces
protections thermiques doit en outre étre conforme aux DTU en vigueur (ex. : additif n® 2 du DTU 58.1 pour les plafonds
suspendus). Il est a noter que les classements de résistance au feu ne préjugent pas de la durabilité dans le temps de ces
protections.

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre ou de I'entretien

Les fixations des bacs sur I'ossature porteuse en bois ou en acier peut éventuellement étre provisoire. Ce systéme de fixations
provisoires est défini dans le Dossier Technique.
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1.2.1.4. Isolation thermique

Le respect des exigences réglementaires doit étre vérifié au cas par cas au regard des différentes reglementations applicables
au batiment.

Le coefficient Usar moyen de déperdition par transmission a travers les parois déperditives séparant le volume chauffé du
batiment, de I'extérieur, du sol et des locaux non chauffés se calcule selon les régles Th-Bat. Ce plancher étant par lui-méme
peu isolant, il peut étre nécessaire de compléter son isolation thermique.

1.2.1.5. Isolation acoustique

e Ouvrages pourlesquels il n'existe pas d'exigences réglementaires : domaine d'emploi normalement accepté.

e Autres ouvrages : le respect des exigences réglementaires devra étre justifié par une évaluation acoustique du
systeme

1.2.1.6. Finitions - Aspect

. Plafonds

Le procédé permet d'appliquer par projection une protection en sous-face des bacs. Il permet également de suspendre des
plafonds rapportés.

. Sols
Les revétements adhérents sont exclus.

1.2.1.7. Fabrication et contrble

Cetavis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocontroles et les modes de vérifications, décrits dans le dossier
technique établi par le demandeur, sont effectifs.

1.2.1.8. Mise en ceuvre

Effectuée par des entreprises autres que le titulaire et les usines productrices des éléments, elle ne présente pas de difficultés
particulieres.

1.2.2. Durabilité - entretien

Pour les emploisindiqués au § 1.1, la durabilité du plancherbrut (c'est a-dire plafond exclu) est équivalente a celle des planchers
traditionnels utilisés dansdes conditionscomparables, sauf pourdes utilisations sur locaux humides ou a atmosphére agressive,
a moins que la sous-face du plancher ne soit entretenue et comporte une protection complémentaire obturant les joints.

L'entretien doit étre apprécié en fonction des protections complémentaires éventuelles.

1.2.3. Impacts environnementaux

1.2.3.1. Données environnementales

Le procédé LEWIS® ne dispose d'aucune Dédaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance
environnementale particuliere.

Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude a I'emploi du procédé.

1.2.3.2. Aspects sanitaires

Le présentAvis estformuléau regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation et notamment I'ensemble
des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur
intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contréle des informations et les
déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entrent pas dans le champ du présent Avis.

Le titulaire du présent Avis conserve I'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.
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1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

La résistance du plancher est assurée par les bacs seuls, sans collaboration du béton, et a condition que I'entraxe des solives
supports n'excéde pas la portée précisée dans le Domaine d'Emploi.

Bien que ce plancher ne soit pas collaborant au sens des Recommandations Professionnelles pour la Conception et la Réalisation
de Planchers Collaborants Acier-Béton (Juillet 2020), la méthode de dimensionnement décrite au §A.4 des Recommandations
Professionnelles peut étre utilisée sur la base des valeurs d'utilisation en Annexe en phase définitive a condition de consid érer,
en plus des charges permanentes décrites au §A.2.2 des Recommandations Professionnelles, les charges d'exploitation.

Le plancher décrit dans le présent document correspond au plancher « Type 1 » tel que décrit dans la version antérieure de
I'Avis Technique. Les planchers type 2 et 3 décrits dans la révision antérieure de I'Avis Te chnigue relévent des Recommandations
Professionnelles pourla Conception et la Réalisation de Planchers Collaborants Acier-Béton (Juillet 2020) et, a ce titre, ont donc
été retirés du présent Avis Technique.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°3.1
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ANNEXE AVIS TECHNIQUE

VALEURS D'UTILISATION

La présente Annexe fait partie de I'Avis Technique : le respect des valeurs indiquées est une condition impérative de la validité
de I'Avis.

Sont données ci-aprés les valeurs utiles a I'application de la méthode de dimensionnement et de vérification prescrite dans les
Recommandations Professionnelles pour la Conception et la Réalisation de Planchers Collaborants Acier-Béton (Juillet 2020).

ANNEXE 1 : Caractéristiques du profil

Epaisseur nominale de la téle (mm) Section Poids tole galvanisée
(cm2) (daN/m?)
Galvanisée Nue
0.50 0.46 4.8 6.0

Les valeurs du tableau ci-dessus sont données pour 1m de largeur de bac. Les poids correspondent aux toles galvanisées et
prennent en compte les recouvrements longitudinaux.

ANNEXE 2: Vérifications en phase construction - Valeurs
résistantes

1. Vérification du fléchissement des toles

Le fléchissement des toles en phase provisoire doit étre vérifié conformément aux prescriptions du §1.1.2.1 du CPT 3730_V2 a
partir des valeurs de calcul (moment d'inertie efficace Ie¢) suivantes :

Momentd'inertieefficaceIsdes bacs (cm?*/m)

3.67

2. Vérificationde résistance dans le domaine élastique :

Vérifications sur appui intermédiaire :
Conformément aux prescriptions du §1.1.2.2.1 du CPT 3730_V2, on doit vérifier les 2 critéres suivants :

-ME,d (ELU)S Mmax
-RE,d (ELU)< Rmax

Ces vérifications doivent étre réalisées conformément aux prescriptions du §1.1.2.2.1 du CPT 3730_V2 a partir des valeurs de
calcul (Mmax, Rmax) et de la relation M=f(R) suivantes :

Largeurd'appui (mm) 60
Mmax(kN.m/m) 1.13
Rmax (KN/m) 9.1

Les valeurs indiquées ci-dessus pour une largeur d'appui de 60mm sont utilisables pour toute largeur d'appui entre 60 et
200mm.
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-Relations entre le moment négatif M et la réaction d'appuisR :

. M{kNm/m)

R{kM/m)

Vérification du moment positif en travée :

Conformément aux prescriptions du §1.1.2.2.2 du CPT 3730_V2, on doit vérifier que Mg 4 L)< M rd

Cette vérification doit étre réalisée conformément aux prescriptions du §1.1.2.2.2 du CPT 3730_V?2 a partir de la valeur de
calcul Mg,rgsuivante :

Mt,ra,k ( KN.m/m)
1.06

Vérification de I'appui d'extrémité :

Conformément aux prescriptions du §1.1.2.2.3 du CPT 3730_V2, on doit vérifier que Vegd eu)< Vrd,u

Cette vérification doit étre réalisée conformément aux prescriptionsdu §1.1.2.2.3 du CPT 3730_V2 a partir de la valeur de
calcul Vgg,usuivante :

Largeur d'appui 60mm

Réaction sur I'appui d'extrémité Veg,u ( KN/m)
18.78

La valeur indiquée ci-dessus pour une largeur d'appui de 60mm est utilisable pour des largeurs d'appui supérieures.
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées

Le procédé est commercialisé par la société Reppel BV
Adresse : Bouwspecialiteiten

Postbus 102

NL-3300 AC Dordrecht

Tél. : 0031786174400

Fax : 0031786171006

E-mail : reppel@reppel.nl

Internet : www.reppel.nl et www.reppel.fr

Représentant pour le marché francais :
BATIMENT DIFFUSION

1 rue Docteur Darin

FR-92370 CHAVILLE

Tél : 06 08 25 66 79

E-mail : bfaure@batiment-diffusion.com
Internet : www.batiment-diffusion.com

2.1.2. Mise sur le marché

Le profilé a queue d'aronde LEWIS® fait I'objet d'une déclaration des performances (DdP) établie par le fabricant sur la base
de la norme NF EN 1090-1. Les produits conformes a cette DdP sont identifiés par le marquage CE.

2.1.3. Identification

Les profilés LEWIS® sont identifiés par un tampon a I'encre inaltérable porté sur I'onde la plus large (39 mm), contenant au
minimum les indications suivantes : le nom du produit, la longueur du profilé en millimétres, le numéro de I'Avis Technique, le
numéro du certificat et la date de fabrication de la tole.

2.2. Description

2.2.1. Principe

Ils'agitd'un systéme constructif de plancher bétonsur solives constitué de téles en acier profilées en queue d'aronde et utilisées
comme coffrage pour une dalle de faible épaisseur et d'un poids réduit, notamment pour la construction de planchers légers
sur tout type d'ossature neuve ou existante. L'épaisseur de béton requise au-dessus des ondes dépend de la catégorie d'usage
du projet et de la nécessité ou non de mettre en ceuvre un panneau de treillis soudé suivant les dispositions du § 2.3.

2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Caractéristiques de la tole

e Toble en acier profilé a froid de qualité S320 GD suivant la norme NF EN 10143, galvanisée en continu avec un
revétement de zincde 275 g/m?2 pour I'ensemble des deux faces, selon la classification Z275 de la norme NF EN
10346. Les tbéles galvanisées sont profilées a froid en forme de queue d'aronde. Leurs caractéristiques
dimensionnelles sont les suivantes :

Largeur horstout du bac : 630 mm
Largeur utile du bac : 580 mm
Longueurs standard : 1220 - 1530 - 1830 - 2000 mm
Longueurs hors standard possibles sur demande.
Epaisseur de la téle galvanisée : 0,50 mm
Hauteur du profil : 16 mm
Largeur des plages supérieure et inférieure des nervures : 34 et 38 mm
Poids : 5,8 da N/m2.
e Le profilage destlles est réalisé a I'usine LAMINEX B.V. a ZWIINDRECHT (Pays-Bas).
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2.2.2.2. Caractéristiques du béton

Béton conforme aux préconisations de la norme NF EN 206+A2/CN de sable et de granulats courants présentant des
caractéristiques de résistance mécanique et de durabilité identiques a celles exigées pour le béton de chantier. Le béton utilisé
doit étre de classe de résistance minimale C25/30.

2.2.2.3. Caractéristiques des solives

Les solives sont en bois ou métalliques.

2.2.2.4. Caractéristiques des bandes isolantes

e Bandes isolantes en laine minérale
o Fabriquées par FLUMROC (Suisse) spécifiquement pour les planchers LEWIS
o Densité 110 kg/m3
o Hauteur 25 mm
o Largeur 100 mm

Figure 1 Bandes isolantes en laine minérale

e Bandes isolantes LEWIS MTA 15/7
o Fabriquées par CDM STRAVITEC (Belgique) spécifiquement pour les planchers LEWIS
Densité 710 kg/m3
Hauteur 15 -7 mm
Largeur 98 mm
Incrément de fluage suivant 1ISO 8013 : 0,8%

O O O O

Figure 2 Bandes isolantes en caoutchouc MTA 15/7

e Bandes isolantes LEWIS MTA 5
o Fabriquées par CDM STRAVITEC (Belgique) spécifiquement pour les planchers LEWIS
Densité 710 kg/m3
Hauteur 5 mm
Largeur 80 mm
Incrément de fluage suivant ISO 8013 : 1%

o O O O
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Figure 3 Bandes isolantes en caoutchouc MTA 5

2.3. Dispositions de conception

Le dimensionnement du plancher doit étre réalisé en considérant que le bac métallique reprend seul les charges, sans prendre
en compte un effet de collaboration avec le béton.

La méthode de dimensionnement décrite au §A.4 des Recommandations Professionnelles de Juillet 2020 doit étre utilisée sur
la base des valeurs d'utilisation en Annexe en phase définitive a condition de considérer, en plus des charges permanentes
décrites au §A.2.2 des Recommandations Professionnelles, les charges d'exploitation du projet.

La réalisation de planchers pour les batiments de catégorie d'usage A peut étre admise sans interposition d'un panneau de
treillis soudé dans|'épaisseur de béton. En revanche, pour la réalisation de planchers pour les batiments de catégorie d'usage
B, l'interposition d'un panneau de treillis soudé dans I'épaisseur du béton est indispensable et cette derniere doit donc étre
augmentée a 50 mm de béton au-dessus des nervures afin de s'assurer d'un enrobage correct des armatures.

2.3.1. Finitions

Les faux plafonds sont réalisés :

e Soiten laissant apparentes les poutres, les profilés LEWIS® étant masqués par le parquet ancien (casd'une
réhabilitation sur un plancher en bois) ou par un habillage en plaques de platre posées sur des liteaux vissés sur les
flancs des poutres.

e  Soit par un plafond suspendu en plaques de platre fixées sous les poutres.

Dans les deux cas, les plaques de platre peuvent supporter un panneau isolant de laine de roche ou de laine de verre pour un
complément d'isolation acoustique et d'isolation thermique.

2.3.2. Profilés LEWIS® sur un solivage, avec interposition de bandes résilientes

Ce mode de pose est utilisé pour les opérations de réhabilitation sur solivage existant en bois ou en acier.
Les profilés LEWIS® ne sont pas fixés sur les solives.

Une bande isolante est intercalée entre le profilé et la solive. Les bandes isolantes applicables sont décrites au paragraphe
2.2.2.4.

Lors de la mise en ceuvre les profilés LEWIS® sont fixés temporairement en périphérie a I'aide de blochets en bois cunéiformes
vissés dans le support bois.
Ces blochets sont ensuite retirés aprés la prise du béton. Un plafond suspendu peut étre mis en place avec éventuellement

rajout d'un panneau isolant de laine de roche ou de laine de verre de 50 mm d'épaisseur minimum, pour une meilleure isolation
acoustique et thermique.

2.4. Dispositions de mise en ccuvre

Ce plancher doit étre mis en ceuvre conformément aux dispositions des Recommandations Professionnelles de Juillet 2020 et
aux prescriptions particuliéres complémentaires suivantes.

2.4.1. Description de la mise en ceuvre

Les profilés LEWIS® sont posés sur des solives (bois ou métal) dont les dimensions et I'écartement auront été déterminés au
préalable par un bureau d'études.

Les nervures en queue d'aronde des profilés LEWIS® doivent étre perpendiculaires au sens des solives.

2.4.2. Conditions de mise en ccuvre

La dalle de béton couléesur les profilés LEWIS®doit étre mise en ceuvre conformémentaux prescriptions du DTU21 « Exécution
des travaux en béton ».

Les profilés LEWIS® peuvent étre fixés sur les solives porteuses (2 fixations par bac au maximum) ou étre rendus
mécaniquement solidaires entreeux ; ces fixations ne sont pas exigées siles profilés LEWIS® franchissent plus de trois travées
sans porte-a-faux enrive.
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2.4.3. Recouvrement

Dans le sens de la largeur (parallélement au sens de portée des téles), les tbles sont posées onde sur onde de fagon a faire
coincider une onde haute avec une onde basse et ainsi de suite.

Dans le sens de la longueur (perpendiculairement au sens de portée des téles) un recouvrement de 50 a 100 mm est requis. II
est recommandé pourla mise en place de poser la premiere rangée de téles la marque LEWIS® en dessous ; on pose ensuite
la troisiéme rangée toujours la marque LEWIS® en dessous. Le recouvrement dans le sens de la longueur doit étre fait sur
appui.

La deuxiéme rangée, la marque LEWIS® au-dessus posée sur les deux autres, est simplement "clipsée" en arque boutant les
toles ; les recouvrements dans le sens de la longueur sont alors ajustés par simple glissement des tbles.

Voir la Figure 11 et la Figure 12 représentées en Annexe.

2.4.4. Longueur d'appui

La longueur d'appui sur le support a chaque extrémité des profilés LEWIS® est au minimum de 50 mm.
La largeur des appuis intermédiaires des téles doit étre = 60 mm.

2.4.5. Coupes et réservations

La réservation de trémies avant le coulage du béton peut étre réalisée par des blocs de mousse ou par tout autre systtme
adéquat ; dans ce cas, la téle n'est découpée qu'aprés durcissement du béton.

Pour des trémies de petites dimensions (50 x 50 cm), le renforcement est effectué par des comiéres de 50 x 50 x 5 mm fixées
sur les nervures de part et d'autre de I'ouverture.

Pour des trémies de plus grandes dimensions, il est nécessaire de prévoir des éléments de renfort complémentaires (chevétres)
repris sur les poutres formant les appuis des profilés LEWIS®.

2.4.6. Protections collectives contre les risques de chute lors de la mise en ceuvre

Il convient de se référer au guide OPPBTP de la sécurité pour travaux de couverture afin de déterminer les dispositifs de
protection collective adéquat.

Ces dispositifs de protection collective doivent répondre a I'impératif d'efficacité aussi bien lors de leur mise en place ; pose et
dépose n'exposant pas le personnel qui les installe a un risque de chute ; qu'en cours d'utilisation (emplacement, dimensions,
résistance et stabilité devant permettre d'empécher ou d'arréter la chute du personnel dans de bonnes conditions de sécurité).

Les dispositifs de protection collective contre les risques de chute a I'extérieur du batiment (rives de plancher) peuvent étre :

e Des garde-corps solidement fixés sur tout le périmétre du plancher et constitués d'éléments résistants et jointifs, ou
écartés de fagon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain,
¢ Des plates-formes de travail en encorbellement placées sous la rive du plancher et fixées a la structure par
I'intermédiaire d'attaches volantes,
e Des échafaudages constitués de consoles métalliques, planchers garde-corps assemblés au sol avant levage et fixés
sur des ancrages ou assemblés et fixés en hauteur sur des ancrages.
Les dispositifs de protection collective contre les risques de chute a I'intérieur du batiment (i.e. trémies) sont des filets placés
au plus pres de la sous-face du plancher.

2.5. Principes de fabrication et de contrdle de cette fabrication

La fabrication bénéficie du marquage CE suivantla norme NF EN 1090-1 assuré par KIWA (Hollande) ainsi que d'un suivi de
constance de la production sur la base de I'ATG 2096 assuré parle BCCA (Belgique).

L'autocontréledu fabricantdoit porterd'unepartsur la résistancede la tole, d'autre part sur les caractéristiquesdimens ionnelles
des bacs.

2.6. Mention des justificatifs

2.6.1. Résultats expérimentaux

2.6.1.1. Essais mécaniques

e Laboratoire de KAISERLAUTERN : Rapport d'essai 08/722 du 10 septembre 2008 - Essais concemant la charge
admissible des profilés a queue d'aronde LEWIS®

e Laboratoire de KAISERLAUTERN : Rapport d'essai 08/723 du 15 septembre 2008 - Description de la géométrie des
profilés a queue d'aronde LEWIS®

e Laboratoire de KAISERLAUTERN : Rapport d'essai 02/2008 du 6 ao(it 2008 - Essais concemant la charge admissible
des profilés a queue d'aronde LEWIS®

e Laboratoire de KAISERLAUTERN : Rapport d'essai FWB-A08-210-05 du 28 ao(it 2008 - Essais concernant les profilés
a queue d'aronde LEWIS®
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Essais feu

Rapport d'essai N°2009-EFECTIS-R0103(E) d'EFECTIS Nederland BV.

2.6.2.

PV de classement N°RS11-107 du CSTB: Le plancher LEWIS® d'épaisseur totale 50mm (34mm de béton nonarmé)
sur solivage bois avec bandes isolantes en laine minérale 25mm (aucune fixation mécanique entre les profilés LEWIS
et le solivage) et avec un faux plafond constitué d'une épaisseur de plaques de platre BPB GYPROC RF d'épaisseur
12.5mm (hauteur du plenum 300mm) est classé REI60 pour des moments et efforts tranchants inférieurs ou égaux
a ceux de I'essai de référence, qui avait une portée de 4.6m et une surcharge de 2kN/m2.

PV de Classement N°RS12-065 du CSTB: Le plancher LEWIS® d'épaisseur totale 50mm (34mm de chape liquide
GYVLON) sur solivage bois avec bandes isolantes en laine minérale 25mm (aucune fixation mécanique entre les
profilés LEWIS et le solivage) et avec un faux plafond constitué de deux épaisseurs de plaques de platre BPB
GYPROC RF d'épaisseur 12.5mm (hauteur du plenum 200mm) est classé REI60 pour des moments et efforts
tranchants inférieurs ou égaux a ceux de 'essai de référence, qui avait une portée de 4.6m et une surcharge de
2kN/m2.

PV de Classement RS12-066 du CSTB : Le plancher LEWIS® d'épaisseur totale 50mm (34mm de chape liquide
GYVLON) sur solivage bois avec bandes isolantes en laine minérale 25mm (aucune fixation mécanique entre les
profilés LEWIS et le solivage) et avec un faux plafond constitué de deux épaisseurs de plaques de platre BPB
GYPROC RF d'épaisseur 12.5mm (hauteur du plenum 200mm avec panneaux de laine de roche 100mm) est classé
REI60 pour des moments et efforts tranchants inférieurs ou égaux a ceux de I'essai de référence, qui avait une
portée de 4.6m et une surcharge de 2kN/m2.

Références chantiers

Le procédé LEWIS® est exploité aux Pays-Bas depuis 1930 avec plusieurs millions de métres carrés posés dans le monde.
L'exploitationen Francea débuté en 1995 avecprésde 800.000 m2 posés depuis. Le tableauci-dessousindique deux références
réalisées depuis la demiére révision du présent Avis.

Date de mise en | Maitre d'ouvrage Maitre d'ceuvre Lieu Surface (m?2)
ceuvre

Octobre 2019 Hopital St Joseph LEA architecte Paris 2000

Mai 2022 EMERIGE AUAS Ingénierie Versailles 3000
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2.7. Annexe du Dossier Technique - Schémas de mise en ceuvre

,, 580 '

1 830

T Iy

Figure 4 Géométrie du profilé LEWIS®

Tableau 1 Caractéristiques géométriques du profilé LEWIS® et leurs tolérances

Grandeur Valeur cible | Tolérance
Epaisseur de tdle nue, suivant EC3 0.46mm +0.040mm
Hauteur du profilé 16mm -0/42mm
Largeur de la bobine 959mm
Largeur du profilé 630mm +6mm
Largeur utile d'un profilé 580mm
Largeur onde inférieure 34mm +2/-1mm
Largeur onde supérieure 38mm +4/-1mm
Rayon de courbure 3mm £2mm
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LWS-A3
Béton non armé 34mm
Bac LEWIS® 16mm
Bandes LEWIS® Laine de roche HD 20/25mm
Laine minérale dans le plenum 140mm
Plaque de platre 12.5mm

Figure 5 Profilé LEWIS® sur solivage bois avec interposition de bandes résilientes en laine minérale haute
densité

Page 15sur 19



DTA n° 3.1/16-892_V2

LWS-LSF-MTA15/7-01

Béton non armé 34mm
Bac LEWIS® 16mm
Bandes LEWIS®-CDM® MTA 15/7 15mm

Poutres métalliques

Laine minérale dans le plenum 140mm
Etriers 27 mm
Plaque de platre 2x12.5mm

Figure 6 - Profilé LEWIS® sur solivage métallique avec interposition de bandes résilientes en granulat de
caoutchouc
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LWS-A3-MTA15/7-01

Béton non armé 34mm
Bac LEWIS® 16mm
Bandes LEWIS®-CDM® MTA 15/7 15mm

Poutres bois

Laine minérale dans le plenum 140mm
Etriers 27 mm
Plaque de platre 2x12.5mm

Figure 7 Profilé LEWIS® sur solivage bois avec interposition de bandes résilientes en granulat de caoutchouc

Page 17 sur 19



DTA n° 3.1/16-892_V2

LWS-A3-MTA15/7-01

Béton non armé 34mm

Bac LEWIS® 16mm

Poutres bois

Laine minérale dans le plenum 140mm
Etriers 27 mm
Plaque de platre 2x12.5mm

Figure 8 Profilé LEWIS® en pose directe sur solivage bois
mip. 70 mm min. 100 men
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Figure 9 Fixations définitives
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fixations ternporaines.
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Figure 10 - Fixations temporaires
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Figure 11 Recouvrement dans le sens de la longueur

By Sy B . v 2 vy I ey B

Figure 12 Recouvrement dans le sens de la largeur - fixation (par exemple vis autoperceuse) tous les 500mm
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